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異常のないこと

異常のないこと

項目

外れないこと

 品 質 内 容 証 明 書

マサル工業株式会社

成形不良（ヒケ，ウェルドライン，シルバー，
フローマーク，焼け，未充填）のないこと

寸
　
法

ゲートの仕上げはきれいであること

SFMT2( )

ニュー・エフモール　分岐

B型

種類 W L

50

H

試料を－6±1℃で１時間処理後、落球衝撃試験機にて重
量35.8gの鋼球を500mmの高さより試料中央に落下させる。

落球衝撃

外
観
・
構
造

品　名

種　類

品　番

クラック，損傷，変形，バリのないこと

表面は汚れがなく滑らかなこと

異物混入，変色，色相違のないこと

SFMT1( )

物
　
性

A型 B型

検査方法 規格値

衝撃による
外れ強度

固定台に設置したニュー・エフモール本体に試料を取り付
ける。振り子式衝撃試験機の鋼球（113g）を、鉛直方向から
90°の角度で試料側面に当てる。

A型 50 15 35

60 25

嵌め合い
試料をカバーとコアに分離して70±2℃で3時間処理後、1
時間以上自然冷却する。冷却後、カバーとコアを嵌合する。
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W


